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/ Das P-System von Leuco wurde in unterschiedlichsten
Materialien getestet. Der grofSe Achswinkel erméglicht
ein breites Einsatzspektrum fiir die Technologie.
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Hier gibt's weitere Infos
und Impressionen rund um
den Werkzeugtest. Diesen
Link finden Sie auch in der
BM-Medienbibliothek auf:
www.bm-online.de

Im BM-Praxistest: P-System von Leuco liberzeugt als echtes Multitalent

A real good Peeling

Seit 2010 bietet der Werkzeughersteller Leuco mit dem ,P-System*“ patentierte
Peelingfriswerkzeuge zum Formatieren, Nuten, Fasen und Fdlzen von Holzwerk-
stoffen, Vollholz und vielen anderen Materialien an. In den Werkstdtten der Fach-
schule Holztechnik & Gestaltung Hildesheim haben wir das junge Werkzeugsystem
und dessen Besonderheiten intensiv unter die Lupe genommen. HERMANN SIELAFF
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/ Einer der Versuche bestand darin, eine Spanplatte
zu umfrdsen und die Oberflichengiite der Schmalseite
zu beurteilen. In den Makroaufnahmen zeigt sich, ...

/ Hier friiste der P-System-Frdser von aufSen mit voller
Tiefe in das Werkstiick hinein (r) bzw. heraus (1.).
In beiden Fdllen blieb die Kante véllig unversehrt.

I Markantes Merkmal des P-Systems ist der
sehr groRe Achswinkel der Schneiden, auch
Lambda (\) genannt. Leuco realisiert hier

bis zu 70°. Dadurch wirken die Krafte so zur
Plattenmitte hin, dass weder an den Kanten
selbst noch an der Schmalseite und erst recht
nicht beim Schneidenaustritt an einer Werk-
stlickecke Ausrisse entstehen. Im Ergebnis
lassen sich hervorragende und bislang nicht
gekannte Oberflachenqualitaten realisieren.
Als wir an der Fachschule Holztechnik &
Gestaltung Hildesheim vor gut zwei Jahren
anfingen, mit dem Peeling-System (engl.:

to peel = schélen) zu arbeiten, hatten wir
zundchst einen 150-mm-Fligefraser zur Ver-
fligung. Wir setzten ihn an der Kantenanleim-
maschine und auf dem Bearbeitungszentrum
ein. Die Ergebnisse waren verbliiffend gut:
keinerlei Ausrisse an den Ecken bzw. kein
Abriss beim durchgehenden Frasen der Quer-

/ ...was man bereits optisch feststellen konnte:
Die gepeelte Oberfliche (hier im Bild) ist komplett
ohne aufgestellte Spdne im Mittelbereich und ...

/ Ein Versuch in Fichtenholz bringt dhnliche Ergeb-
nisse: Wdhrend der P-System-Frdser an der Gegenlauf-
seite lediglich einen kleinen Bart hinterldsst, ...

anleimer —im Gleich- und Gegenlauf. Spater
setzten wir auch Schaftfraser ein, die ihre
Arbeit ebenfalls vorbildlich verrichteten.

Umfassend in vielen Materialien getestet

An unterschiedlichsten Standardwerkstoffen
haben wir seitdem getestet, was das Zeug
halt. Dabei frasten wir auf dem BAZ die hin-
terhaltigsten Konturen. Und das immer im
Vergleich zu einem Werkzeug mit einem
Lambda von 20°, also einem Achswinkel unter
54,9°. Letzterer ist gleichzeitig auch der
patentrechtlich maximal zulassige Achswin-
kel, den andere Hersteller bei ihren Werkzeu-
gen realisieren diirfen. Leucos System arbeitet
als einziges mit Achswinkeln um die 70°, was
noch weniger Krafte in Richtung der Werk-
stiickachsen wirksam werden lasst und alles
gibt, um die Schneidkrafte von auRen in Rich-
tung Werkstiickmitte hin zu driicken. Dort ist

/... damit deutlich glatter als die mit einem Standard-
PKD-Werkzeug umfrdste Kante (hier im Bild). Beide
Abbildungen zeigen eine ca. 50-fache VergréfSerung.

/... macht der Standard-PKD-Frdser das Werksttick
im Prinzip unbrauchbar, weil er bei der Bearbeitung
extrem starke Ausrisse verursacht.

namlich in der Regel nichts, was ausreifen
konnte. Fiir die hohe Bearbeitungsqualitat
sorgt der fiir den ziehenden Schnitt zustan-
dige, groBe Achswinkel in Kombination mit
der zumeist spiralférmigen Anordnung der
Schneiden. Die Schneidenanordnung ist

bei PKD-Werkzeugen haufig spiralformig.
Deren ,gestlickelte” Aufteilung bzw. Anord-
nung tragt zur Vermeidung von Ausrissen bei,
denn die abgetragenen Spane sind analog
dazu kurz bzw. schmal.

Einige Versuche im Detail

Die Tests wurden allerdings fast schon , lang-
weilig, weil mit dem P-System immer

alles gelang und supersauber wurde. Im
Vergleich dazu fielen beim Einsatz von
Standard-PKD-Schrupp- oder auch Schlicht-
frasern die Ausrisse teilweise drastisch aus.
In einem ersten Versuch wurde eine Span-
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/ Der 5°-Falzfrdiser ist hier erfolgreich als Folding-
zerspaner auf dem CNC-Bearbeitungszentrum
im Einsatz. Perfekte Kehlen und ausrissfreie Enden...

/ Auch beim Fréisen von Buchehirnholz hat uns das
P-System tiberrascht. Wie unglaublich glatt die
Oberfldche ist, kann man nur fiihlen. Die Ergebnisse ...

platte, die umlaufend mit einer 2-mm-ABS-
Kante versehen war, bearbeitet. Die Heraus-
forderung: Der Schaftfraser frast von auRen
mit voller Tiefe in das Werkstiick hinein.
Bemerkenswert: An der zu erwartenden
Abrissstelle blieb die Kante vollig unversehrt.
Beim gleichen Versuch mit dem Standard-
PKD-Schaftfraser riss die Kante beinahe auf
voller Lange ab.

Bei einem durchaus gemeinen anderen
Versuch taucht der Fraser innerhalb der Platte
mithilfe einer Taschenfrasung ein und fahrt
dann von innen schrag aus der Platte heraus.
Die beim Standard-PKD-Fraser entstandenen
Schaden machen das Produkt unbrauchbar.
Der Peelingfraser hingegen hat auch diese
Aufgabe bravourds gemeistert.

Ein vergleichbarer Versuch in Fichtenholz
bringt dhnliche Ergebnisse: Der Standardfra-
ser zerstort das Werkstuick, der P-Fraser hin-
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/...sind also auch bei Vollholz quer zur Faser kein
Problem, wie unsere Tests unter Beweis gestellt haben.
Und das auch bei einem Ast im Endbereich.

/... haben wir uns in Form von Makroaufnahmen
(VergréfSerung ca. 50-fach) angesehen. Hier im Bild
die gepeelte Oberfliche, die gegeniiber dem ...

terlasst an der Gegenlaufseite lediglich einen
kleinen Bart, der mit dem Fingernagel leicht
abgestreift werden kann.

Besonders leise bei der Bearbeitung sind

die P-System-Werkzeuge librigens nicht. Der
Grund: Die Schneiden des P-Systems wirken
wegen des groRen Achswinkels im Wesent-
lichen senkrecht zur Plattenebene. Das bringt
plattenformige Werkstiicke starker zum
Schwingen als kleine Achswinkel, deren Kraft-
einwirkung starker in Richtung der Platten-
ebene erfolgt.

Fiir zunehmend viele Einsatzbereiche

Die ersten Werkzeuge, die als Peelingfraser
eingesetzt wurden, waren umfangsschnei-
dende Fligewerkzeuge, beispielsweise zum
Vorfrdsen bei der Kantenbearbeitung.

Fiir diese und die spater auf dem Markt
eingefiihrten Schaftfraser mussten zunachst

/ In diesem Buchenhirnholz waren abgestufte Filze
aus dekorativen Griinden gefragt. Die Oberfiche ist
auch ohne Schliff lackierfihig.

/... mit einem Standard-PKD-Frdser bearbeiteten
Hirnholz im Ergebnis sehr viel glatter und sauberer ist.
Der Unterschied ist bemerkenswert.

Erodiermaschinen hergestellt bzw. modifiziert
werden, um die Schneiden ohne geometri-
sche Uberschneidungen herauszuarbeiten.
Inzwischen gibt es die P-System-Werkzeuge
auch als Nut- und Falzfraser mit Stirn-
schneide. Wahrend Profilfraser noch auf sich
warten lassen, gibt es bereits einen Prismen-
fraser, den wir ebenfalls getestet haben.
Wichtig: Der Fraser muss mit einem Winkel
von 5° zum Werkstiick geneigt werden. Das
hat den Vorteil, dass die Schneiden von schrag
oben eintauchen und nach schrag oben
wieder herausfahren. So treten die Schneiden
nicht an der kritischen Falzkante, sondern
dariiber aus. Das ist besonders bei auf der
Flache wie auch Schmalflache beschichteten
Platten von Bedeutung. Beispiel ist das
Umfalzen von furnierten Zimmertiren.

Solch ein Prismenfraser garantiert ausrissfreie
Falzkanten seitlich und oben und es entste-
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/... Bearbeitung stets zur Plattenmitte hin wirken.
Inzwischen gibt es die P-System-Werkzeuge von Leuco
auch als Nut- und Falzfrdser mit Stirnschneide.

hen auch keine kleinen Ritzlinien in der Falz-
ecke. Grund: der Prismenfraser benétigt
wegen seiner speziellen Flugbahn gar keine
Vorschneider. AuBer zum Falzen haben wir
ihn — gegen Anraten des Herstellers —auch
als Foldingzerspaner getestet. Auch dabei
zeigte sich: Die Oberflachengiite der V-Nut-
wangen ist sehr glatt und an den Enden reif3t
beim Durchfrasen tiberhaupt nichts aus.

Ein System fiir fast alle Materialien

Man kann fast alle Materialien peelen.

Je faseriger die Werkstoffe werden, desto
schwieriger ist es zu frasen. Beim Peelen
hingegen scheint es genau umgekehrt

zu sein. Holzfasern sowieso, aber auch Jute
in Linoleum, Palmenholz, mit Stoff belegte
Platten, Polystyrol-Damm-Kompositplatten
u. a. lassen sich problemlos und absolut
sauber mit dem P-System bearbeiten. I

Werkzeugwissen 0

Der Achswinkel und seine Wirkung

Bei allen spangebenden Bear-
beitungen, das gilt natdirlich
auch fiir das Peelingsystem
(P-System) von Leuco, gibt die
nahere Betrachtung der
Schnittkraft Aufschluss Gber
die Wirkung und Zusammen-
hange des Schneidprozesses.
Sie kann nur im rechten Winkel
zur Schneide wirken.

Der Achswinkel Lambda (\)
bestimmt bei einem Werkzeug
die wirkenden Kraftrichtungen.
Grundsatzlich gilt: Je groRer
Lambda, umso grofer ist auch
der Kraftanteil, der (z. B. bei der
Plattenbearbeitung) senkrecht
zur Plattenebene wirkt.

Der in der oberen Zeichnung
dargestellte P-System-Flige-
schaftfraser hat einen Achs-
winkel von 70°. Der darunter
beispielhaft dargestellte
Fligekopf hat einen Achs-
winkel von 43°. Der jeweils
blaue Pfeil gibt die Richtung
der wirkenden Schnittkraft an.
Sie wirkt stets exakt im
rechten Winkel zur Schneide.
Der griine Pfeil zeigt jeweils
den Horizontalkraftanteil, der
rote Pfeil den Vertikalkraft-
anteil. In den Zeichnungen
werden die GroRen dieser bei-
den Kraftanteile im richtigen
Verhaltnis zur Schnittkraft
dargestellt.

Beim oben dargestellten
P-System deutlich erkennbar
ist, dass es betrachtliche Kraf-
te gibt, die von aullen zur
Plattenmitte hin wirken. Da-
durch reien die Oberflachen
der Werkstlcke an den Kanten

nicht aus. Zur Verdeutlichung:
Bei einem Achswinkel von 0°
gabe es ausschlieBlich eine
Horizontalkraft. Diese wiirde
beim Austritt an der Werkstlck-
ecke zu 100 % vom Werkstiick
weg wirken und mit hoher
Wahrscheinlichkeit dement-
sprechend deutliche Ausrisse
verursachen.

Bei dem Peelingfraser (P-System)
mit einem Achswinkel von 70°
sind die Horizontalkrafte nur
noch minimal, weil der weitaus
grofBere Kraftanteil zur Platten-
mitte hin wirkt.

/ P-System-Frdser mit einem
Achswinkel (\) von 70°

/ Die Schneiden dieses Fiigekopfes
haben einen Achswinkel (\) von 43°.
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